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tel.: 582 383 680

Protokol o zkouSce i. 607lz01.g

Objednatel:
ZemEd6lsk6 druistvo Hafiovice, PLASTY Mtlofe, Hafiovice L8,78321
Chudobin
teo: ootazg46, Dle: czooL47346

Objedn5vka sluieb zdkaznika: obj I 22 I 03 I 2ot8 I P Rt I 464 I t

lnterni Eislo obiednSvky : TP LOt3l20L8

Zddanka i.: L802847

Zkou5enli materidl: PCABS FR 3O3O

BliZSl specifikace: xxx

Forma materidlu: zku5ebni tElesa - vzorkoval a dodal objednatel

Zprisob piipravv vzorku : xxx

lnterni oznadeni vzorku: 1802847

Datum piijetivzorku: 23.3.201.8

Poiadovan6 zkouSky: Specifikace podminek zkouSky:

Zkouiky plamenem piivodorovn6 a svisl6 poloze uL94, esru rru 60695-11-10 ed.2

Zkouika i.15
Zkou5ky plamenem pii vodorovn6 a svisl6 poloze - 50W

(20mm) vertik6lni zkouSka hoilavosti V-0, V-L,V-2

Zku5ebninorma: UL 94

Zku5ebni zaiizeni: Komora na m6ienihoilavosti HVUL2

Zapalovacizdroi: kahan s vnitinim pr0m6rem 9,5mm
pouiitf plyn: Metan 2.5

Podminky zkoulky: v'iSka modr6ho plamene 20mm, doba vystavenivzorku plameni 2 x 10s

nebvlo pouZito disestoie

teplota 22,3"C vlhkost 47,$yo

Popis vzorku (rozmEry vzorku, typ
vzorku, jeho barva,umist6nf ve

v'irobku,podet zkouSen'ich vzorkri) :

zkuSebnit6lesa 5ed6 barvy o rozm6rech 125x13x3mm, L0 ks

Kondicionace zkuiebn ich vzorkri:

5 ks - 48 hodin piiteplot6 23t2"C a relativnivlhkosti 5Ot5%;

5 ks - v horkovzduSn6 su5Srnd 168!2 hodiny pii 70t2"C a ochlazeno v

exsikdtoru min.4 hodiny pii pokojov6 teplot6

Kondicionace absorbdni bavlny: 24 hodin v exsikdtoru pYi23t2"C

Odchylky od normy: xxx

Pr0bdh zkouSky:
Zku5ebn( tdlesa po druh6 aplikaci plamene hoii jen velmi krdtce. Materidl

neodkapdvd a nezapaluje absorbdni bavlnu.
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Protokol o zkou5ce i. 607120L8

dislo zkuiebniho tdlesa

das druhotndho

hoieni po 1. aplikaci
plamene t1

(')

das druhotn6ho

hoieni po 2.

aplikaci plamene

t, (s)

das druhotn6ho
hoieni + das

druhotn6ho ihnuti
po 2. aplikaci

plamene

tr+t, (s)

tdleso shoielo

ai po dridk:

ANO - NE

z tdlesa kapou

hoiici ddstice:

ANO. NE

hoiici i:istice
za pii lily

a bsorbdn i

bavl n u:

ANO - NE

tdlesa z klimatizadni komory

1, 0 2,6 0 NE NE NE

2 0 2,9 0 NE NE NE

3 0 2,6 0 NE NE NE
4 0 3,1 0 NE NE NE
5 0 2,5 0 NE NE NE

t6lesa z horkovzduin6 su5drny

t 0 3,6 0 NE NE NE

2 0 2,1, 0 NE NE NE

3 0 4,5 0 NE NE NE

4 0 2,9 0 NE NE NE
5 0 2,7 0 NE NE NE

Klasifikace: v-0

Zkouiku provedl: Zapletalovd, Jandi Dne: 26.3.20 18, 3.4.2018
Zkouiku vyhodnotil: Zapletalovd, Jandi Dne: 26.3.20 18, 3.4.2018

V'fsledky

Vfsledky zkouSek jsou uddvdny jako aritmetickli pr0m6r s vlib6rovou smdrodatnou odchylkou a nebo s

nejistotou mdienis koeficientem roz5lfenik=2, coi pro normdlni rozd6leniodpovidd pravd6podobnosti
pokryti asi 95%.

Prohl6Seni laboratoie:
Vlisledek zkouSky se tfkd pouze piedm6tu zkou5ky.

Laboratoi neodpovidd za vzorkovani a za pifpravu zku5ebnich t6les proveden6 zdkaznfkem.
Bez pisemn6ho souhlasu vedouci laboratoie nelze protokol reprodukovat jinak neZ celli.
Viechny zkou5ky byly prov6d6ny na metrologicky navdzanfch m6iidrech.

Protokol o zkouSce vypracoval:

Jana Trbuikovd
laborant

Protokol o zkouice schvdlil:

V Bohuslavicfch dne:
Eva Kovdiovd

vedouci laboratoie
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